1.6dz,29.07.2016

(pieczeé naglowkowa laboratorium; (miejscowosé, data)
w sprawozdaniu sporzadzonym w postaci
elektroniczne] - nazwa i adres laboratorium)

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr WINB/24/2016

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego prébke poddano badaniu:
KLEJ DO GRESU BAUMASTER C1 TE (KLEJ DO GRESU KGO3/RT)
Nazwa i adres zlecajacego przeprowadzenie badan éwi:;mkmyski Wojewddzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wiekéw Kiele 3
Imig, nazwisko 1 stanowisko stuzbowe przeprowadzajacego badania:
tech, Marcin Rojek, laborant

A. Oznaczenie prébki
1. Migjsce pobrania ‘prébki: SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z 0.0.
‘ Market OBI Kiclce, 25-558 Kielce, ul. Zagnanska 67
2. Data pobrania probki: 13.06.2016 r.; nr protokolu pobrania probki: Nr 1
3. Data dostarczenia probki: 20.06.2016 r.; nr protokotu przyjecia prébki: MB/24/2016
4. Oznaczenie producenta:
RYTM TRADE SP Z 0.0.; 43-100 TYCHY, UL. STREFOWA 14

5. Oznaczenie serii lub partii produkeyjnej albo inny element identyfikujacy:
1,07,03,2016
6. Termin trwalosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: 12 miesiecy
7. Okreslenie sposobu opakowania probki: Opakowanie oryginalne producenta, pobrang priobke
zabezpieczono przez ofoliowanie i opatrzenie znakami urzedowymi w formie naklejek
informujgcych o zabezpieczeniu prébki przez WINB w Kielcach.
8. Wielkos¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano prabke: 42 worki po 25 kg (19.11.15 - 6
workéw; 1,07,03,2016 ~ 36 workéw)

9. Wielkos¢ (ilos¢, masa, objetosé) probki: 1 worek 25 kg
10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu probki:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity DZ. U, 2
2014r., poz. 883, ze zm,) | - |
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostgpnianych na ryaku krajowym (Dz. U.

z 2015 r. poz. 2332)
- Polska Norma PN-EN 12004+A1:2012

11. Data przeprowadzenia badania: od 22.06.2016 do 29.07.2016 r.

12, Miejsce przeprowadzenia badania, (jesli zostalo wykonane poza siedzibg laboratorium): -
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B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan

Ogledziny: -
Badania fizyczno-chemiczne:
Wiasciwosci Wyniki badan Wymagania normowe
Przyczepnoéé poczagtkowa 1,1 N/mm® | > 0,5 N/mm?
{(PN-EN 1348:2008)
| Przyczepno$é po zanurzenin w wodzie 0,5 N/'mm°* > 0,5 Nimm?
| (PN-EN 1348:2008)
Przyczepno§é po starzeniu termicznym 0,7 N/mm* > 0.5 N/mm?
(PN-EN 1348:2008)
Przyczepno§¢ po cyklach zamrazania 0,8 N/mm* 20,5 N/mm?
rozmrazania
(PN-EN 1348:2008)

Inne badania: -

Ocena iinterpretacja wynikéw badan na zgodno$é z deklarowanymi wladciwosciami
uzytkowymi wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt 4 ,Protokolu pobrania

probkiwyrobu budowlanego/prébki-kentrelnej-wyrobu-budowlanege”:

Przyczepno$é poczatkowa zgodna jest z deklarowany wladciwodcig uzytkowg wyrobu
budowlanego.

Przyczepnodé po zanurzeniu w wodzie zgodna jest z deklarowang wlasciwosciy
uzytkowga wyrobu budowlanego.

Przyczepnodé po starzemiu termicznym zgodna jest z deklarowang wiasciwoscia
uizytkows wyrobu budowlanego.

Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania rozmrazania zgodna jest z deklarowany
wlasciwoscia uzytkowa wyrobu budowlanego.

Uwagi: -

SpraWozda‘ni‘e sporzadzono w trzech egzemplarzach/

ARG AR A

(podpis przeprowadzajacego badanie)* (imig, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)*

* Sprawozdanie z badan - sporzadzone w postaci elektronicznej opatruje sie bezpiecznym podpisem
elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie 2 ustawa z dnia

18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U. z 2013 r. poz. 262, z piin. zm.) lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ¢PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 . o informatyzacji
dzialalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1114), -
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