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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr WINB/36-3/2016

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego probke poddano badaniu: Data 2017-01 09

Klej cementowy do plytek UNIMULTI 101
C1T-EN 12004
Nazwa i adres zlecajacego przeprowadzenie badan Zachodniopomorski Wojewddzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajgcego badania:

mgr inz. Janusz Kublik, laborant
A. Oznaczenie proébki

1. Miejsce pobrania probki: u sprzedawcy; Castorama Polska Sp z o.0., ul. T. Kosciuszki 73 a,
73-110 Stargard
2. Data pobrania probki: ~ 18.08.2016 r.; nr protokotu pobrania prébki: Nr 1/P/KREISEL/2016
3. Data dostarczenia prébki: 24.08.2016 r.; nr protokotu przyjecia probki: MB/36/2016
4. Oznaczenie producenta:
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.0.,
ul. Szarych Szeregow 23, 60-462 Poznan

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy:
07:09 25/07/2016 POZNAN

6. Termin trwalosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: 12 miesigcy od daty produkeji

7. Okreslenie sposobu opakowania probki: Prébke pobrano losowo sposréd klejéw cementowych
do plytek UNIMULTI 101 znajdujacych si¢ w magazynie firmy, zapakowang w oryginalne
opakowanie producenta. Probke ofoliowano, owini¢to taSmg i opiecz¢towano.

8. Wielkos¢ partii wyrobu budowlanego, z ktdrej pobrano probke: 400 kg (20 workow)
9. Wielkos¢ (ilo$¢, masa, objgtos¢) probki: 20 kg (1 worek )
10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu probki:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity DZ. U. z
2014r., poz.883 z p6zn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udost¢pnianych
na rynku krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2332)
- Polska Norma PN-EN 12004:2007+A1:2012
11. Data przeprowadzenia badania: od 30.08.2016 do 27.09.2016 r.
12. Miejsce przeprowadzenia badania, (jesli zostalo wykonane poza siedzibg laboratorium): -
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr WINB/36-3/2016

B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan

Ogledziny:

Jednorodna, drobnoziarnista mieszanina

spoiw wigzacych hydraulicznie, kruszyw i

dodatkéw organicznych wg PN-EN 12004:2007+A1:2012. Probka w worku firmowym

producenta,

bez S§ladéow uszkodzen i

przeprowadzenia badan w zleconym zakresie.

Badania fizyczno-chemiczne:

zawilgocenia, w

iloSci

odpowiedniej do

Wiasciwosci

Wyniki badan

Przyczepnosé poczatkowa

(PN-EN 1348:2008 Kleje do plytek - Oznaczanie przyczepnosci dla klejow

cementowych)

0,6 +0,2 N/mm*

Przyczepno$é po zanurzeniu w wodzie

(PN-EN 1348:2008 Kleje do plytek - Oznaczanie przyczepnosci dla klejow

cementowych)

0,7 +0,2 N/mm*

Inne badania: Brak

Ocena i interpretacja wynikow badan na zgodno$¢ z deklarowanymi wlaciwos$ciami
uzytkowymi wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt 4 ,Protokolu pobrania prébki

wyrobu budowlanego/pr-ébkokom-relne]—wymbu—budowiu}ego”

Wiasciwosci

Kryterium

oceny

Wymagania
okreslone w
deklaracji

Wyniki
badan

Ocena wyniku
badania

Przyczepnosé poczatkowa

Wyréb spelnia
wymagania, gdy
wynik badania jest
wigkszy lub réwny
niz warto$¢
deklarowana

> 0,5 N/mm’

0,6 N/mm?

Wyrdéb spelnia
wymagania

Przyczepnosé zanurzeniu

wodzie

po

w

Wyréb speinia
wymagania, gdy
wynik badania jest
wigkszy lub rowny
niz warto$¢
deklarowana

> 0,5 N/mm’

0,7 N/mm’

Wyréb spelnia
wymagania

Uwagi: Brak

Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach/Sprawezdanie—sporzadzone—w—pestaei

(podpis przgprowadzajacego badanie)*

*  Spraw

..................................................................

(imig, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)*

anie z badan sporzadzone w postaci elektronicznej opatruje si¢ bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawa z dnia

18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z pézn. zm.) lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U. 22014 r. poz. 1114).
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