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ZAKLAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI | SRODOWISKA
LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI | SRODOWISKA

Warszawa, 23.08.2016 r.
SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LZF00-02067/16/Z00NZF

do zlecenia zarejestrowanego w ITB pod numerem Wniosku 04572R

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego prébke poddano badaniu: zgodnie z protokotem

pobrania probki wyrobu budowlanego nr 2 z dnia 28.07.2016 r. — Papa asfaltowa zgrzewalna V60
S42H ECO.

Nazwa i adres zlecajacego przeprowadzenie badan: Mazowiecki Wojewodzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czere$niowa 98, 02-456 Warszawa

Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajacego badania: Andrzej Obminski,
Adiunkt.

A. Oznaczenie probki

1. Miejsce pobrania prébki: zgodnie z protokotem pobrania prébki wyrobu budowlanego nr 2

z dnia 28.07.2016 r.: U sprzedawcy: Sklep BRICOMAN, ul. Potczynska 121/125, 01-377
Warszawa

2. Data pobrania prébki: 28.07.2016 r.; nr protokotu pobrania prébki: protokdt pobrania
prébki wyrobu budowlanego nr 2 z dnia 28.07.2016 .

3. Data dostarczenia probki: 28.07.2016 r.; nr protokolu przyjecia proébki: LZFOO-
02067/16/Z00NZF.

4. Oznaczenie producenta: zgodnie z protokotem pobrania prébki wyrobu budowlanego nr 2 z
dnia 28.07.2016 r. — OO0 ,Zavod Technoflex”, Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan,
Federacja Rosyjska.

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikacyjny: zgodnie z
protokotem pobrania prébki wyrobu budowlanego nr 2 z dnia 28.07.2016 r. — Data produkciji
23.05.2016, zmiana 1, partia 3 050.
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6. Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: zgodnie z protokotem
pobrania prébki wyrobu budowlanego nr 2 z dnia 28.07.2016 r.— nie dotyczy.

7. Okreslenie sposobu opakowania probki: zgodnie z protokotem pobrania prébki wyrobu

budowlanego nr 2 z dnia 28.07.2016 r. — Probke zabezpieczono folig, tasmami Inspektoratu
oraz opieczetowano. Prébke opatrzono kartkg z oznaczeniami (Fot. 1, 2)
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Fot. 2 Etykieta wyrobu

8. Wielkos$¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérego pobrano probke: zgodnie z protokotem
pobrania prébki wyrobu budowlanego nr 2 z dnia 28.07.2016 r.— nie ustalono

9. Wielkos¢ (ilos¢, masa, objetos¢) probki: zgodnie z protokotem pobrania prébki wyrobu
budowlanego nr 2 z dnia 28.07.2016 r. — 1 rolka probka do badan + 1 rolka prébka kontrolna.

Probka kontrolna pozostata u ww. Sprzedawcy. Wymiary papy w rolce wg etykiety: dtugosc¢ =
7,5 m, szerokos¢ 1,0 m, grubos¢ 4,2 + 1 mm.
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10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktore
zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu probki: zgodnie z protokotem pobrania
prabki wyrobu budowlanego nr 2 z dnia 28.07.2016 r.:

- art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. 2014, poz. 883 z pézn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2015 ., poz. 2332)

- EN 13707:2004+A2:2009 ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaitowe na oshowie
do pokryé dachowych. Definicje | wtasciwosc”

11. Data przeprowadzenia badania: 19.08.2016 r. - 23.08.2016r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania, (jezeli wykonano je poza siedziba laboratorium):
nie dotyczy

B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan
1.0gledziny: wyniki ogledzin prébek na zgodnoéé z wymaganiami okreslonymi w PN-EN

13707:20004+A2:2009 - brak wymagan; dostarczona rolka bez uszkodzen, iloé¢ wystarczajaca
do przeprowadzenia badan.

2. Badania fizyczno-chemiczne: Badania fizyko-chemiczne na zgodnos$¢é z wymaganiami
okreslonymi w: informacji producenta podanej na opakowaniu dostarczonego wyrobu oraz
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych nr 232-CRP-2016-02-15

Wykaz badan podano w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Badana cecha Norma/Procedura
" PB L5-008/1/09-1999 ,Metoda identyfikacji azbestu i jego
Obecnosé i rodzaj azbestu rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materialach z
R zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej’

3. Wyniki badan
Wyniki badania obecnoéci i rodzaju azbestu w probee papy asfaltowej zgrzewalnej V60 S42H
ECO przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2
Nr probki Wyniki badania obecnosci i rodzaju azbestu
1a/ LZF00-02067/16/Z00NZF Brak azbestu
1b/ LZF00-02067/16/Z00NZF Brak azbestu
1¢/ LZF00-02067/16/Z00NZF Brak azbestu
1d/ LZF00-02067/16/Z00NZF Brak azbestu
1ef LZFQ0-02067/16/Z00NZF Brak azbestu

Inne informacje: Materialem widknistym w badanych probkach papy jest widkno szklane
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Szczegotowe informacje dotyczace badan znajdujg sie w dokumentacji Laboratorium Fizyki Cieplnej,
Akustyki i Srodowiska.

Inne badania: brak

Ocena i interpretacja wynikéw badan na zgodnos$¢ z deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi wyrobu budowlanego okreslonego w pkt 4 ,,Protokotu pobrania prébki wyrobu

budowlanego/prébki-kentrolnejwyrobu-budowlanego”:

1. Zgodnie z informacjami znajdujgcymi sig w protokole pobrania prébki wyrobu budowlanego nr 2
z dnia 06.05.2016 r. oraz w Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych nr 232-CRP-2016-02-15
wynika, ze deklarowana warto$¢ cechy objetej ww. badaniem wynosi:

- Substancje niebezpieczne: nie zawiera substancji niebezpiecznych, w szczegoélnosci

- obecnos¢ azbestu — wyréb nie zawiera azbestu

2. Zgodnie z wyzej przedstawionym wynikiem badania, uzyskano nastepujgcy wynik sprawdzenia:

- Substancje niebezpieczne: nie zawiera substancji niebezpiecznych, w szczegélnosci

- obecnos¢ azbestu — wyréb nie zawiera azbestu

3. Kryteria pozytywnej oceny wyniku sprawdzenia:

- obecnos¢ azbestu: brak azbestu,

4. W odniesieniu do wyzej podanych deklaracji oraz kryteriow oceny wynik sprawdzenia

przedmiotowej papie nalezy uzna¢ za:

- pozytywny odnosnie braku obecnosci azbestu jako substancji niebezpiecznej w wyrobie.

Powyzsza ocena i interpretacja
dotyczy tylko pobranych probek.

Uwagi: brak

Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach/Sprawezdanie—sporzadzono—w—pestasi

KIERO LABORATORIUM

o Fizyki Ciepingj, Akustyki | Srodowiska

....... MUl iz ...
_ . _ _ dr'inz||Michal Piaseclq
(podpis przeprowadzajgcego (podpis autoryzujacego (imie, nazwisko i poépls

badania)* raport)* kierownika laboratorium)*

* Sprawozdanie z badan sporzadzone w postaci elektronicznej opatruje sig bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawa z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o
podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z pdzn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)
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