INSTYTUT NAFTY i GAZU - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Krakéw, 24.06.2019
ZAKLAD PRZESYLANIA I DYSTRYBUCJI GAZU
LABORATORIUM BADAN ARMATURY
I TECHNIK EKSPLOATACIJI GAZOCIAGOW
ul. Bagrowa1, 30-733 Krakéw

SPRAWOZDANIE POPRAWIONE Z BADAN Nr 1/P/BATERIA-ARMATURA/2019/P
wykonane w oparciu o Sprawozdanie Poprawione INiG-PIB nr 8/W/GP-1/19/P

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego prébke poddano badaniu:
Bateria umywalkowa, jednouchwytowa, jednootworowa, stojgca z obrotowym wylotem Beryl

Nazwa i adres zlecajacego przeprowadzenie badan:

Zachodniopomorski Wojewédzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
ul. Waty Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajgcego badania:

A. Oznaczenie proébki

1. Miejsce pobrania prébki: u sprzedawcy — Bricoman Polska Sp. z 0.0.,
ul. Biatowieska 1, 71-010 Szczecin
2. Data pobrania prébki: 05.02.2019 r. ; nr protokotu pobrania prébki:
1/P/BATERIA-ARMATURA/2019
3. Data dostarczenia prébki: 07.02.2019.; nr protokotu przyjecia prébki: 3508/GP1/189.
4. Oznaczenie producenta:

ARMATURA KRAKOW S.A.
Ul. Zakopiariska 72
30-418 Krakéw

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy:
AFNK1209

6. Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: nie dotyczy

7. Okreslenie sposobu opakowania prébki: w oryginalnym opakowaniu z nadrukiem, oklejona taséma
z napisem ,WINB Szczecin.” oraz oznakowana ,Prébka do badan”

8. Wielkos¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano prébke: 4 szt.

9. Wielko$¢ (iloé¢, masa, objetosé) prébki: 1 szt.

10.Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano przy
pobieraniu i zabezpieczeniu prébki:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1570 z péin. zm.) ;
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 2332)
- PN-EN 817:2008

11.Data przeprowadzenia badania: 26.02.2019 r.

12.Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostato wykonane poza siedzibg laboratorium): nie
dotyczy
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B. Wyniki zleconych badar oraz identyfikacja zastosowanych metod badan

Ogledziny: Dostarczony do badar wyréb nie wykazywal sladéw uszkodzer. Wyréb dostarczony w
ilosci wilasciwej do przeprowadzenia badari zgodnie ze wskazanymi metodami
badawczymi.

Badania fizyczno-chemiczne:

Metoda badania
s SRR . wg PN-EN 817:2008
1 Klasa przeptywu p.143.3

1. Okreslenie klasy przeptywu

Wynik
Badanie wg Wyznaczenie wg
Badana cecha : v Klasa
PN-EN 817:2008 PN-EN 817:2008 Przeplyw -
Okreslenie
p. 142 p.1433 0.223+0.009* I/
klasy ' s
l Klasa przeptywu | klasa przeplywu 2

*- niepewno$¢ rozszerzona dla k=2 i p 95%

Inne badania: Nie dotyczy
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Ocena i interpretacja wynikéw badarn na zgodno$¢ z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi
wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt. 4 , Protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego”

Ocena i
Badana cecha Wartos$¢ deklarowana Wynik badania interpretacja
wynikéw badan
Okreslenie klasy AS A Wyréb nie spetnia
przeptywu ’ wymagan
UWAGI: brak
Tomasz Minor
s
(podpis przeprowadzajacego badanie) (imie, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)
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