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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 263/T/2019

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego prébke poddano badaniu:
Ptyty styropianowe FASADA GRAFIT EPS S 033
EPS EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 grubosci 50 mm

Nazwa i adres zlecajacego przeprowadzenie badari:
Podlaski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Handlowa 6, 15-399 Biatystok

Imii, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajagcego badania:

A. Oznaczenie probki

1.
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11.
12.

Miejsce pobrania probki:
u producenta: KRASBUD Krasowski Sp. Jawna, ul. Zarzecze 8A, 18-220 Czyzew

Data pobrania prébki: 4 lipca 2019 r; nr protokotu pobrania prébki: 6/2019
Data dostarczenia prébki: 8 lipca 2019 r; nr protokotu przyjecia prébki: 1/2
Oznaczenie producenta: KRASBUD Krasowski Sp. Jawna, ul. Zarzecze 8A, 18-220 Czyzew

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy:

Partig produkcyjna okresla sie dzienng produkcje (data produkcji 12.06.2019 r. zmiana I)

Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: nie wystepuje

Okreslenie sposobu opakowania prébki: Probke do badan pobrano losowo z partii wyprodukowanej

w dniu 12.06.2019 r. i opieczetowano na bocznych powierzchniach pieczecig ,Wojewodzki Inspektorat

Nadzoru Budowlanego w Biatymstoku, Wydziat Wyrobéw Budowlanych, wyréb budowlany

zabezpieczony” oraz opatrzono napisem ,probka”.

Wielko$é partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano prébke: 28 opakowan po 0,30 m?, tj. 8,4

m?3 (pomniejszona o prébke wyrobu budowlanego pobrang do badan w dniu 04.07.2019 r.)

Wielkos¢ (ilo$¢, masa, objetos¢) probki:

Jedno opakowanie 0,30 m3, tj. 12 ptyt o wymiarach 1000 x 500 x 50 mm

Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano przy

pobieraniu i zabezpieczaniu prébki:

. Art. 25 ust. 1 2 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 1570).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. z
2015r., poz. 2332).

. EN 13163:2012+A1:2015

Data przeprowadzenia badania: 8 — 24 lipca 2019 .

Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostalo wykonane poza siedziba laboratorium):
nie dotyczy

strona1z3
FGL-07.4 wydanie V maj 2018

1. Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanych obiektow.
2. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody laboratorium powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne skargi dotyczace realizacji badar moga by¢ sktadane w terminie jednego miesigca od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.
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B. Woyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan:
Ogledziny: dostarczono plyty bez uszkodzen, w ilosci wystarczajgcej do przeprowadzenia badan

1. Sprawdzenie wspoétczynnika przewodzenia ciepta i oporu cieplnego w temperaturze 10°C —
procedura badawcza wediug PN-EN 12667:2002 Wfasciwosci cieplne materiatow i wyrobow
budowlanych — Okres$lanie oporu cieplnego metodami osfonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego — Wyroby o duzym i Srednim oporze cieplnym

— prébki do badan klimatyzowano do statej masy zgodnie z EN 13163:2012+A1:2015 (PN-EN 13163+A1:2015-03) p 5.2
— gestos¢ probek okreslono zgodnie z PN-EN 12667:2002 p. 8.1.1

— grubo$é nominalna prébki: 50 mm

— data wykonania badania: 8 — 12 lipca 2019 r.

grubosé | wspéiczynnik ’ przeli’czeniov_vy przeli(_:zeniowy opor

. badanej | przewodzenia opor wspolc_z yn_nlk cleplny'dl_a

nr probki prébeki ciepla cu:plny przewoc!zgma c!epla d]a gru_boscl _

[mm] [WimK] [m?/KW] grubosci nominalnej nomzmalnej

[W/mK] [m?/KW]
1 49,289 0,0300 1,64 0,0301 1,66
2 49,403 0,0301 1,64 0,0301 1,66
3 49,582 0,0301 1,65 0,0301 1,66
4 49,601 0,0300 1,65 0,0301 1,66
wartos¢ srednia 0,0301 1,65 0,0301 1,66
odchylenie standardowe 0,0001 0,01 0,0000 0,00
niepewnosc¢ rozszerzona 0,0008 0,05 0,0008 0,05
Niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k = 1,96.

Szczegbltowe wyniki badan przedstawiono w Zatgcznikach do Sprawozdania z badar.

2. Sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie — procedura badawcza wedtug PN-EN 12089:2013-07
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Okre$lanie zachowania przy zginaniu - metoda B
— prébki do badan klimatyzowano zgodnie z PN-EN 12089:2013-07 p.6.4

— warunki badania: 24,7°C / 41 % wilgotno$ci wzglednej
— data wykonania badania: 11 lipca 2019 r.

wymiar - . ; odchylenie niepewnos¢
nr probki nom%nalny “’Vt"@’,’;; a]\losc wartcizg:]redma standgrdowe roz:zerzgna
probek [mm] [kPa] [kPa]
1 93,7
2 300x150x50 93,4 93,9 0,7 2,7
3 94,7
Niepewnos$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspoétczynniku rozszerzenia k = 1,96.

Szczegdtowe wyniki badar przedstawiono w Zatgcznikach do Sprawozdania z badan.

3. Sprawdzenie wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych — procedura
badawcza wedtug PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — OkreSlanie
wytrzymato$ci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
— probki do badan klimatyzowano zgodnie z PN-EN 1607:2013-07 p.6.4

— warunki badania: 24,2 °C / 60% wilgotno$ci wzglednej
— data wykonania badania: 24 lipca 2019 r.

wymiar ;o W S¢ hyleni i S¢
: ymia wytrzymatosé A aﬂo§c odchylenie niepewnos$é
nr probki nominalny [kPa] $rednia standardowe rozszerzona
prébek [mm] [kPa] [kPa] [kPa]
1 1071
2 50x50x50 115,1 107,2 7,8 1,5
3 99,5
Niepewnos$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspoétczynniku rozszerzenia k = 1,96.
Szczegotowe wyniki badar przedstawiono w Zatgcznikach do Sprawozdania z badan.
Inne badania: brak
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Ocena i interpretacja wynikéw badan na zgodnos¢ z deklarowanymi wiasciwo$ciami uzytkowymi
wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt 4 ,,Protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego/prébki

kentrelnelwyrebu-budowlanegs”:

badana cecha dem::t:vt:na wynik badania kryterium oceny?? ocena’

: : ik badania jest
wspotczynnik A . wyni
przpewodyzenia Ap < 0,033 _ WHECh e spetnia zgednyz

A . ’ A+0,44-S; = 0,030 wymagan gdy: deklarowang
ciepta dla grubosci W/mK = 12 CIWOSCi
nominalnej Ap <A+044-S5, ‘wiasciwoscig

uzytkowa wyrobu
wynik badania jest
opor cieplny dla Ro = 150 wyréb nie spetnia zgodny z
gruboéci 2 T Riean — 0,44 - Sp = 1,66 wymagan gdy: deklarowang
m2K/W
nominalne;j Rp > Ryean — 0,44 - Sy wiasciwoscig
uzytkowag wyrobu
wyrob nie spetnia wyml; boac?:nﬁ Jest
wytrzymatosé na BS75 93.9 kPa wymagan gdy wynik delgaroxana
zginanie (= 75 kPa) ’ badania jest mniejszy B
niz warto$¢ deklarowana : a
uzytkowa wyrobu
wytrzymatos¢ na wyréb nie spefnia wynik badania jest

rozcigganie ; . zgodny z
prostopadle do >£§|8((;, 107,2 kPa t;N {ima'ga_n gtdy vyymk deklarowang
powierzchni (2 a) badania Jest mniejszy wiasciwoscig

niz warto$¢ deklarowana .
czotowych uzytkowa wyrobu

1) Niniejsza ocena nie uwzglednia niepewnosci wynikow, ktéra podano w punkcie B. sprawozdania.

2) Kryterium zawarte w PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie — Specyfikacja
3) Kryterium zawarte w PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji ciepinej — Ocena Zgodnosci

Uwagi

Powyzsza ocena i interpretacje dotycza tylko badanej prébki.
Oszacowana hiepewnos$¢ wyniku odnosi sie wytacznie do badanej probki.
Nie zidentyfikowano zjawisk, ktére mogty wptyng¢ na uzyskane wyniki.

Sprawozdanie sporzgdzono w trzech egzemplarzach/
Podpis przeprowadzajacego o BAD4 y; Imie, nazwisko i podpis
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