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’ zastepuje sprawozdanie z badan
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 312 /20 nr 154/50 z dnia 06.02.2020 roku
Identyfikator prébki w laboratorium: 1656 /o
§Dotyczy umowy nr: 870/3L357K19
N i 'Cement Portiandzki Bialy 52,5 R - niepowtarzainy kod =

‘Typ i nazwa

.ktérego prébke poddano badaniu:

Nazwa i adres

iprzeprowadzenie bad

‘ITmie,  "nazwisk
:stuzbowe
1badania:

wyrobu budowlanego,:

: KUJAWSKO-POMORSKT
zlecaja_cego;
an: .

................................................................................................................

................................................................................................................

proiiz 0O e i :
Producent """"""""""""""""" Wg opisU na opakowaniu: TTTTTITTemssssanae ;
e eeeeeeeeeeeeeeiboeeeno.....AALBORG PORTLAND A/S, Rgrdalsve] 43,9100 Aalborg, Dania :
b aa e n s e {"'wg PROTOKOLU POBRANIA PROBKT WYROBU BUDOWLA NEGO/ i PROBKI
: : KONTROLNE] WYROBU BUDOWLANEGO* nr 11/2019: '
:0znaczenie serii lub partii produkcyjnej: Prébka do badan - data produkcji:
:albo inny element identyfikujacy: - packing date: 04.06.19
- zapis: Code: 5094015 White 25010918
b S A B S S e e e ~zapis: Ordrenr. 200268934 :

iTermin trwatosci,

przydatnosci, o ile wystepuje:

EOkreéIenie sposobu:
ropakowania prébki:

‘Wielkoé¢ serii lub partii produkeyjnej z!
‘ktérej pobrano probke: : KONTROLNES WYROBU BUDOWLANEGO™ nr 11/2019: 122 worki po 25 kg :

'z napisem Kujawsko-fomorski Wo

BUDOWLANEGO™ nr 11/2019: CASTORAMA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Krakowiakdw

waznosci IubéWg oSwiadczenia z dnia 2015-05-01 upowaznionego

m producenta, opakowana folig ochronna, dodatkowo oklejona banderola:
i jewodzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy:
+PROBKA DO BADAM, zzhezpieczona opakowaniem kartonowym, bez $ladéw uszkodzer. :

Préba w worku firmowy

inormalizacyjne lub inne:(tel:st jadnolity Dz. U. 2016, poz. 266 z péin. zm.),

:specyfikacje techniczne, ktére!- Ro:porzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015!
izastosowano przy pobieraniu fir. w sprawie proébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub!
2aBAZPIASHANULPEOBIAE e sudesginianych na rynku krajowym_(Dz. U, 2015, poz. 2332), ;
EDaf‘; przeprowadzenia badania: : od 18 listopada do 16 grudnia 2019 roku :
S e S Sieé Badawcza Lukasiewicz - Tnstytut Ceramiki | Materiaiéw Budowlanych, 7" !
‘Miejsce pizeprowadzenia badania:: Oddziat Szkia | Materiatow Budowlanych w Krakowie, Zakiad Badan Kontrolnych,
e S ul. Cementowa 8, 31-983 Krakdw H

WOJEWODZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

wg PROTOKOLU POBRANIA PROBKI WYROBU BUDOWLANEGO/ i PROBKI KONTROLNE] WYROBU

‘producenta Aalborg Portland Polska Sp. z 0.0. - 12 miesiecy

78, 02-255 :

..................

przedstawiciela:

..................
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idrobno zmielony materiat wg PN-EN

:Oglqdziny: izabezpieczona folig ochronng bez éladéw uszkodzen, w ilosci odpowiedniej dia przeprowadzenia;
: ___ibadan. i ) o
: Badania fizyczno-chemiczne: E wyniki badan zamieszczono w ponizszych tabelach

...................................................................................................................................

wczesna po 2 dniach

Wytrzymatosé na sciskanie [MPa]

normowa po 28 dniach

38,1 = 06 1

65,8 + 07

1

Data rozpoczecia/zako
25.11.2019

27.11.2019

nczenia badania

18.11.2019

16.12.2019

Wykonano wg PN-EN

196-1:2016-07

Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci

Konsystencja normowa ] ] .
[%] Czasy wiazania [min] Statoé¢ objetosci
(badanie konieczne (rozszerzalnosc)
do wykonania badania poczatek koniec [mm]
czasOw wigzania)
32,0 io,s2 225 i202 260 tzoz 1,0 5:0,52
Data rozpoczecia/zakoriczenia badania
04.12.2019
04.12.2019 04.12.2019
06.12.2019

Wykonano wg PN-EN 196-3:2016-12, punkt 5, 617
Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdw wiazania statosci objetosci

Zawartos¢é siarczanow
jako SO; [%]

Zawartosé chlorkow
jako CI" [%]

2,08 +0,14°

0,017 £0,002°

05.12.2019
06.12.2019

Data rozpoczecia/zakoriczenia badania

10.12.2019

punkt 4.4.2 |

Wykonano wg PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu - Czesc
2: Analiza chemiczna cementu

| punkt 4.5.16

Powyzsze wyniki dotyczg wytacznie badanych probek.
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C. Stwierdzenie zgodnosci z deklarowanymi witasciwoséciami uzytkowymi wyrobu budowlanego
okreslonymi w pkt 4 ,Protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego/ i
prébki kontrolnej wyrobu budowlanego” nr 11/2019°:

Deklarowane wiasciwoséci uzytkowe okreslone .
w pkt. 4 Protokotu pobrania prébki wyrobu Wyniki uzyskane podczas
Wiasciwosé budowlanego i w deklaracji wlasciwosci badan i ocena tych
uzytkowych No. 9806/01-DoP wynikéow?®
z dnia 01.10.2017 r.

Wytrzymatos$< na sciskanie .
wczesna po 2 dniach [MPa] =28 38 Speinione

Wytrzymatosé na Sciskanie " .
normowa po 28 dniach [MPa] =525 o spelnione
Poczatek czasu wiazania [min] =45 225 spetnione
Statosé¢ objetosci (rozszerzalno$é) <10 1,0 speinione

[mm]

Zawartosc siarczandéw SO; [%] <3,5 2,08 speinione

Zawartosc chlorkow ;
jako Cl- [%] =0,10 0,017 speinione

Powyzsze stwierdzenie nie uwzglednia wartosci niepewnosci wynikéw, jezeli zostaty podane w czesci B sprawozdania.,
D. Opinie i interpretacje:
Uwagi:

1 Niepewnos¢ na podstawie R dla Kg =0,4; p =95%

2 Niepewnos¢ na podstawie testéw statystycznych laboratorium dla k=2; p=95%
3 Ocena i interpretacja wynikéw z badar nie jest objeta akredytacjg i dotyczy tylko badanej probki.

Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach/Sprawezdanie-sperzadzeno-w-postaci-elektroniczrei-

imig, nazwisko i podpis osoby autoryzujacej
sprawozdanie

podpis przeprowadzajacego badanie

imie, nazwisko i podpis kierownika laboratorium

Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spetnienie wymagan dotyczacych

kompetencji technicznych i systemu zarzadzania, dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

strona 3/3







