Warszawa, 05.12.2018

GROVINY URZAD NADZORY upo g
f

LABORATORIUM BADAWCZE A OG0LNA
ODDZIALU CERAMIKI | 2018 -12- 0 ¢
BETONOW W WARSZAWIE N
03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Zabo
Nr akredytacji AB 115 T

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 47/WL/2018

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego prébke poddano badaniu: Element murowy
z autoklawizowanego betonu komérkowego Bloczek Termobet T 4,0/600 o wymiarach
599x50x190 mm
Nazwa i adres zlecajgcego przeprowadzenie badan: Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawaie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa,
Imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajgcego  badania:
[mgrinz Ewsliia Gorecka, technoiog. 1|
A. Oznaczenie prébki
1. Miejsce pobrania prébki: Market Leroy-Merlin, ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
2. Data pobrania probki: 23.08.2018r. :  nr protokotu pobrania probki: 3,
3. Data dostarczenie probki: 27.08.2018 r.; nr protokotu przyjecia probki: 47/18,
4. Oznaczenie producenta: Przedsigbiorstwo ,Prefabet tagisza” S.A., ul. Dagbrowska 71,
42-504 Bedzin,
5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy: informacje na
etykiecie umieszczonej na palecie: nr etykiety: 154028: kod towaru: 1-60-06-05L-P..-TW;
kontroler liniowy: Kotwa R; data produkcji/zmiana: 06.06.2018/ 1; data pakowania/zmian:
06.06.2018/ 2
6. Termin trwato$ci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: nie dotyczy
7. Okreslenie sposobu opakowania probki: prébka zabezpieczona plombami
holograficznymi o numerach: GUNB-00409, GUNB-00410, GUNB-00411, GUNB-00413,
GUNB-00414, GUNB-00415 oraz zaopatrzona w napis ,Gtéwny Urzgd Nadzoru
Budowlanego, Departament  Wyrobow Budowlanych, ul. Krucza 38/42. 00-926
Warszawa, Prébka wyrobu budowlanego pobrana na podstawie art. 25 ustawy o
wyrobach budowlanych (dz. U. z 2016r. poz. 1570)",
8. Wielkos¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérego pobrano probke: 837 sztuk,
9. Wielkos¢ (ilo$¢, masa, objetosé) probki: 15 sztuk,
10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére

zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu prébki:



- art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz. U. 2015, poz. 2332),

11. Data przeprowadzenia badania: 29.08. - 10.10.2018 r.,
12. Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostato wykonane poza siedzibg
laboratorium): nie dotyczy.

B. Wyniki zleconych badarn oraz identyfikacja zastosowanych metod badan

Ogledziny: Wyréb zostat dostarczony w iloci i jakosci umozliwiajgcej wiasciwe wykonanie

zleconych badan.

Badania fizyczno-chemiczne:

Okreslenie wymiaréw oraz rownolegtosci powierzchni kiadzenia wg

PN-EN 772-16:2011

Tablica 1

Symbol Mvyrmiary, mm Maksymalne odchylenie
elementu dhugose A I/ROROEE od rownolegtosci, mm
47/18/1 600,0 £ 0,2 49,0+ 0,1 199,4 + 0,1 02+£03
47/18/2 601,5+0.2 495+ 0,1 198,8 + 0,1 nie oznaczano
47/18/3 601,0+0,2 49,5 + 0,1 199,4 + 0,1 02403
47/18/4 600,5+0,2 49,0+ 0,1 199,8 £ 0,1 nie oznaczano
47/18/5 601,0+0,2 49,5+ 0,1 199,4 + 0,1 0,8+0,3
47/18/6 601,5+0,2 49,0+ 0,1 199,2 + 0,1 nie oznaczano
Srednia 6010+ 0,6 49,3+0,3 199,3+ 0,3

Sprzet pomiarowy:
1 - Suwmiarka elektroniczna MAJd 1000 o zakresie pom. (0+1000)mm, rozdzielczos¢ 0,01mm, niepewnosé
rozszerzona 0,03mm
2 - Suwmiarka elektroniczna MADa 400 o zakresie pom. (0+400)mm, rozdzielczo$¢ 0,01mm, niepewnosé
rozszerzona 0,03mm
Podane niepewnosci sg niepewnosciami rozszerzonymi przy prawdopodobienstwie rozszerzenia okoto 95% i
wspodtczynniku rozszerzenia k = 2




Okreslenie ptaskosci powierzchni licowych wg PN-EN 772-20:2002
wraz ze zmiang PN-EN 772-20:2002/A1:2005

Tablica 2
Srednia M:é(;);r(l)aélg °| Srednie
Symbol Numer Piigose dtugosé powierzchni odchylenl'e . Rodzaj
. . | przekatnych od ptaskosci ) .
elementu | powierzchni przekatnych | elementu owierzchni | Powierzchni
do przymiaru P
mm mm mm mm
1 6030 603 + 1 0,20 0,2E£01 wypukia
602,0 0,20
47/18/1 2000 oD
’ ’ ¥ klesta
2 502.0 602 + 1 0.10 @1 +0 wkles
0 0,15
1 o0, 603 + 1 : 0,2+0,1 wypukia
603,0 0,15
47/18/3 UoE 0
2 ’ ;- ’ + klesta
603.0 603 + 1 0.20 0,2+0,1 wkles
3,0 15
1 ols, 603 + 1 0, 0,2+0,1 wypukia
47/18/5 602,5 0,15
2 602,5 603 + 1 0,20 0,2+0,1 wklesta

Sprzet pomiarowy:

1 - Zestaw szczelinomierzy o zakresie pom. (0,05+1,00)mm, rozdzielczosé 0,05mm, odchyiki od nominalnej wartosci w
badanym zakresie maksymalnie 8pm
2 - przymiar potsztywny o zakresie pom. (0 +1000)mm, rozdzielczo$é 0,5mm,
Podane niepewnosci s niepewnosciami rozszerzonymi przy prawdopodobienstwie rozszerzenia okoto 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k = 2

Okreslenie sredniej gestosci brutto wg PN-EN 772-13:2001

Tablica 3
i, Symbol Gestosé w stanle
elementu suchym [kg/m?]
1 47/18/10 575 12
2 47/18/11 570 & 12
3 47/18/12 575 12
4 47/18/13 580 + 12
S 47/18/14 B75+ 12
6 47/18/15 580 + 12
Srednia 576 £13

Sprzet pomiarowy:

1 - Waga elektroniczna WPT 6C/1 o zakresie pom. (0+6000)g,

rozdzielczos¢ 0,1g, niepewnosc¢ rozszerzona 0,12g
2 - Suwmiarka elektroniczna MADa 400 o zakresie pom.

(0+400)mm, rozdzielczo$¢ 0,01mm, niepewnoscé rozszerzona
0,03mm
Podane niepewnos$ci s niepewnosciami rozszerzonymi przy

prawdopodobienstwie rozszerzenia okoto 95% i

wspotczynniku rozszerzenia k = 2




Okreslenie stabilnosci wymiarowej - skurcz pod wptywem wilgoci wg PN-EN 680:2008

Tablica 4
sl 471817 47118/8 47/87/9
elementu
Gestos¢ w stanie
suchym, [kg/m3] 565 570 570
Wzg_lqdna Zawartose Wzg_ledna Zawartos¢ Wzg] sl Zawartosc
zmiana wilgoci zmiana wilgoci zmiana wilgoci
Dzien badania dtugosci, dtugosci, dtugosci,
Eesi [{;}nil Ecsi ['f,j/m]' Ecsi [l(;’/rril
[mm/m] % [mm/m] . [mm/m] .
0 0,00 68,28 0,00 68,78 0,00 67,41
1 0,17 46,24 0,15 47,27 0,18 45,84
2 0,24 28,02 0,21 27,87 0,27 27,92
3 0,26 21,23 0,21 20,36 0,28 21,10
4 0,29 14,86 0,22 13,60 0,31 14,71
7 0,28 6,92 0,20 5,61 0,31 6,71
9 0,26 4,42 0,20 3,40 0,30 4,28
21 0,26 2,05 0,22 2,00 0,29 2,03
23 0,26 2,04 0,22 2,00 0,28 2,02
25 0,26 2,03 0,22 1,99 0,29 2,01
28 0,26 2,04 0,21 2,00 0,28 2,02
Umowna wielko$¢
skurczu przy
wysychaniu acs,ref”v 0,04 + 0,03 0,00 £ 0,03 0,05+ 0,03
[mm/m]
Catkowita wielko$¢
skurczu przy
Wysychaniu £e o 0,29+ 0,03 0,22 + 0,03 0,31+ 0,03
[mm/m]
Sprzet pomiarowy:
1 - Aparat Graf-Kaufmana z czujnikiem zegarowym elektronicznym MDAa-E 25/0,001 o zakresie pom.
(0,001+25,000)mm, rozdzielczo$¢ 0,001mm, niepewnos¢ rozszerzona 8um
2 - Waga elektroniczna SARTORIUS 11000S o zakresie pom. (0+1100)g, rozdzielczosé 0,01g,
niepewnosc¢ rozszerzona 0,01g
Podane niepewnosci sg niepewnosciami rozszerzonymi przy prawdopodobienstwie rozszerzenia okoto
95% i wspotczynniku rozszerzenia k = 2

" Wzgledna zmiana dtugosci migdzy dwoma okreslonymi zawartosciami wilgoci — 30% i 6%.

Srednia warto$¢ gestosci w stanie suchym — 568 kg/m®
Srednia wartosé umownej wielkosci skurczu przy wysychaniu &g — 0,03 + 0,04 mm/m

Srednia wartosé catkowitej wielkosci skurczu przy wysychaniu € 1or— 0,27+ 0,05 mm/m




Skurcz jako zmiana diugos$ci podczas wysychania.
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Rys. 1 Wykresy zaleznoéci zmiany dtugosci (& [mm/m]) od zawartosci wilgoci (um [%])




Inne badania: nie prowadzono innych badan.

Ocena i interpretacja wynikéw badan na zgodnos¢ z deklarowanymi wiasciwos$ciami

uzytkowymi wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt 4 ,Protokotu pobrania prébki

wyrobu budowlanego/ prébki-kentrelnej-wyrobu-budowlanego”

Wymiary i odchytki wymiaréow

Wymagania wg EN 771-4:2011+A1:2015 pkt. 5.2.2.1
Dopuszczalne odchytki od wymiardw, ptaskosci i rownolegto$ci dla deklarowanej kategorii
TLMB wynosza:
-dtugos¢: +1,5 mm
-wysokos¢: £1,0 mm
-szerokos¢: +£1,5 mm
-ptaskos¢: < 1,0 mm
-réwnolegtos¢ : < 1,0 mm

Interpretacija wynikdéw badan i ocena

W przypadku czterech badanych elementdéw diugo$¢ przekroczyta odchytke 1,5 mm. W
przypadku pozostatych parametrow wymogi kategorii TLMB zostaty spetnione.

Badane wyroby nie spetniajg deklarowanych wymiaréw i odchytek od wymiaréw
zamieszczonych w dotgczonej do zlecenia deklaracji wifasciwosci uzytkowych
nr 46/2018

Izolacyjno$é o bezposrednich dzwiekdéw powietrznych: gestos¢ brutto w stanie

suchym

Wymagania wg EN 771-4:2011+A1:2015 pkt. 5.4.1 i pkt. 5.4.3
Dopuszczalne odchytki zmierzonej gestos$ci w stanie suchym od deklarowanej wartosci tej
gestosci nie powinny przekraczaé + 50 kg/m®.

Interpretacja wynikéw badan i ocena

e Gestos¢ brutto w stanie suchym ($rednia) otrzymana z badan: 575 kg/m®
e Gestos¢ brutto w stanie suchym deklarowana przez producenta: 575+20 kg/m®
Badane wyroby spetniaja deklarowang gestos¢ brutto w stanie suchym, zamieszczong

w dotgczonej do zlecenia deklaracji wtasciwosci uzytkowych nr 46/2018

Stabilno$¢ wymiarowa ( wartos¢ skurczu pod wplywem wilgoci)

Wymagania wg EN 771-4:2011+A1:2015 pkt. 5.8
Skurcz powinien by¢ okreslony wedtug EN 680 na elementach pobranych do badania
zgodnie z Zatgcznikiem A.

Interpretacja wynikdw badan i ocena




e Srednia warto$é umownej wielko$ci skurczu przy wysychaniu e [mm/m]
otrzymana z badan: 0,03 mm/m
e Deklarowana umowna wielko$¢ skurczu pod wptywem WilgoCi €cg ref:
0,05 mm/m
Badane wyroby spefniaja deklarowang stabilno$é wymiarowa, Zamieszczong w

dofaczonej do zlecenia deklaracji wiasciwosci uzytkowych nr 46/2018
Uwagi: brak
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(podpis przeprowadzajgcego badanie) (podpis i pieczatka imienna
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