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Sprawozdanie z badan nr SB/184/19 ( zastepuje Sprawozdanie z badari nr SB/146/18 z dnia 21.06.2018)
Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego prébke poddano badaniu: masa tynkarska PERMURO W

Nazwa i adres zlecajgcego przeprowadzenie badan: Slgski Wojewédzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
40-024 Katowice, ul. Powstancéw 41a

Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajgcego badania: _
A. Oznaczenie prébki
1. Miejsce pobrania prébki: u Producenta: FARBY KABE POLSKA Sp. z 0.0. ul. Slgska 88, 40-742 Katowice

2. Data pobrania prébki: 09.05.2018 r.; nr protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego:
WINB-WWB.7781.1.6.2018.MK/2

3. Data dostarczenia probki: 11.05.2018 r.; nr protokotu przyjecia prébki do badan: 566/z/18
4. Oznaczenie producenta: FARBY KABE POLSKA Sp. z 0.0. ul. Slaska 88, 40-742 Katowice

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy:
Partia 8001902-1 z dnia 2018-05-08

6. Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: 24 miesiecy od daty produkcji

7. Okreslenie sposobu opakowania prébki: prébka w oryginalnym opakowaniu (pojemnik, wiaderko)
oklejona banderolg, nie rozpakowana z etykietg Producenta

8. Wielkos¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano prébke: 600 kg po 25 kg wiadro
9. Wielkos¢ (ilos¢, masa, objetos¢) probki: pojemnik 25 kilograméw

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu prébki:
e art. 25 ust. 1i2 ustawy o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 1570)
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku
krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332)

11. Data przeprowadzenia badania: 24.05.2018 - 21.06.2018 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostato wykonane poza siedzibg laboratorium): -
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B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan

Ogledziny: probka dostarczona w stanie oraz ilosci umozliwiajgcej przeprowadzenie badan
w zleconym zakresie

Badania fizyczno-chemiczne:

UMOWAJZLECENIE NR

333/3L061B18

NR SPRAWY

SB.510-63/18

Identyfikator probki

566/z/18

Sposdb przygotowania probki
w Laboratorium ICiMB

Mase tynkarskg przed naktadaniem wymieszano przy pomocy wolnoobrotowego mieszadta. Podtoze
betonowe zagruntowano preparatem gruntujgcym PREMURO GT. Mase tynkarska nafozono na grubo$¢

Oddziat SiMB w Krakowie ziarna fakturujacego ( okoto 1,5 mm)
Warunki badania Zgodne z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 1542:2000
WYNIKI BADAN
Wartos¢
Lp Wrasciwosci Wyniki oznaczen $rednia + Badanie wedfug
niepewnos¢’
1 2 3 4 5
Przyczepnos¢ do PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i
1. | podtoza betonowego, 0.7 07 08 08 09 0,8£0,2 napraw konstrukcji betonowych -- Metody badan -
MPa - Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie

Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie moze by¢ powielane

inaczej jak tylko w catosci.

") Podane warto$ci niepewnosci sg niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnoéci 95% i wspotczynniku k=2 i nie uwzgledniaja etapu pobierania

probek.

Inne badania: brak

Ocena i interpretacja wynikow badan na zgodno$¢ z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi
wyrobu budowlanego okre$lonymi w pkt 4 , Protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego/prébki

kontrolnejwyrobu-budewlanege” nr WINB-WWB.7781.1.6.2018.MK/2

1. Kryterium pozytywnej oceny dla tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych wg PN-EN 15824:2010:
e Przyczepno$¢ do podfoza: wszystkie zmierzone wartosci nie powinny by¢ mniejsze niz

0,3 MP

a

2. Deklarowane przez Producenta wiasciwosci uzytkowe wyrobu (DWU nr 0/1/0):

e Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,30 MPa

3. Na podstawie przeprowadzonych badan uzyskano nastepujace wyniki (warto$¢ srednia):
e Przyczepnos¢ do podtoza: 0,8 MPa - wynik zgodny z wartos$cig deklarowang

Uwagi:

Powyzsza ocena i interpretacja dotyczg pobranej prébki. Ocena i interpretacja zamieszczona w niniejszym
sprawozdaniu nie jest objeta akredytacja.

Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach.

(podpis przeprowadzajgcego badanie)
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Zaktadu Betopow, Zapréw i Kruszyw
1gr inzYJersyNE alacha

(imie, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)
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