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egz. 1

KRS 000008896

LABORATORIUM BADAWCIE
Grzejnikéw i Armatury

(piecze¢ nagtéwkowa laboratorium, w sprawozdaniu
sporzadzonym w postaci elektronicznej — nazwa i
adres laboratorium)

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 14.2/18/WINB

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego probke¢ poddano badaniu: Grzejnik aluminiowy
500/96/10 — Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Grzejnik aluminiowy STR.

Nazwa i adres zlecajacego przeprowadzenie badan: Lubelski Wojewddzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3.

Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajacego badania: _

A. Oznaczenie prébki.

1. Miejsce pobrania probki: u sprzedawcy: CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o0. — Castorama
Chetm, 22-100 Chetm, ul. Rejowiecka 179A.

2. Data pobrania probki:  08.05.2018r.; nr protokolu pobrania  probki:
2/ZKW1.7782.22.2018 XXVII.

3. Data dostarczenia probki: 10.05.2018 r.; nr protokotu przyjecia probki:
LAD/B/1/1/14/18/2/LA.

4. Oznaczenie producenta: producent: HYDROLAND Chorobik Gaweda Malec Wojtycza
Spotka Jawna, 32-400 Myslenice, Jawornik 658.

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy: rok produkcji:
2017. ,

6. Termin trwalos$ci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: nie okresiono.

7. Okres$lenie sposobu opakowania probki: probka do badan (grzejnik) byla w stanie
nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu producenta. Probke opakowano w folie i
oklejono tasmg samoprzylepng oraz opatrzono znakami urzedowymi w postaci informacyi,
na ktorej umieszczono znak sprawy: ZKW1.7782.22.2018 XXVII, date zabezpieczenia:
08.05.2018 r. i piecze¢ urzedowq: Lubelski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

8. Wielkos¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano prébke: 6 sztuk — rok produkcji
2017,

9. Wielkos¢ (ilo$¢. masa. obietos$¢) probki: 7 szt.
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10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu prébki:
- art. 25 ust. 1i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016
r. poz. 1570 z pozn. zm.),
- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku
krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2332).

11. Data przeprowadzenia badania: /0.05.2018 r. - 18.05.2018 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostalo wykonane poza siedzibg laboratorium):
stata siedziba Laboratorium Badawczego Grzejnikow i Armatury Instytutu Energetyki
w Radomiu, Oddzial Techniki Grzewczej i Sanitarnej, 26-610 Radom, ul. Wilcza 8.

B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan.

Ogledziny: Aluminiowy grzejnik cztonowy 500/96/10 — Niepowtarzalny kod identyfikacyjny
typu wyrobu: STR, zestaw 10-cio cztonowy, kolor lakieru: bialy. Na zewngtrznej powierzchni
kazdego cztonu trwale oznaczenie: 47 Made in Ukraine, SAN TEH RAI Ltd ISO 9001 16 bar.
Grzejnik byt w stanie oraz ilosci i wielkoSci umozliwiajgcej przeprowadzenie badan w zleconym
zakresie.

Badania fizyczno-chemiczne:

Nominalna moc cieplna @30 i nominalna moc cieplna ®so

Badanie laboratoryjne nominalnej mocy cieplnej @3 i nominalnej mocy cieplnej @sp
przeprowadzono wg PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 2: Moc cieplna i
metody badah, p. 5.4.2 Metoda wagowa oraz p. 5.5.1 Normatywna moc cieplna modelu (EN
442-2:2014).

Zbadana nominalna moc cieplna grzejnika @3 wyniosta 568 W.

Zbadana nominalna moc cieplna grzejnika @so wyniosta 1089 W.

Moc cieplna w réznych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)

Badanie laboratoryjne mocy cieplnej w roznych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyki)
przeprowadzono wg PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 2: Moc cieplna i
metody badan, p. 5.4.2 Metoda wagowa oraz p. 5.4.5 Wyzinaczenie rownania
charakterystycznego (EN 442-2:2014).

Zbadana moc cieplna w réznych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka):

D= 7,4085 -AT"?77,

Szczelno$é pod dzialaniem ci$nienia

Szczelnosé¢ grzejnika pod dzialaniem cisnienia zbadano wg PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i
konwektory. Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne, p. 5.4 Szczelnos¢ pod dzialaniem
cisnienia (EN 442-1:2014).

Szczelnos¢ pod dzialaniem cisnienia: cisnienie proby wynosito 520 kPa (1,3 x 400 kPa, jako
zadeklarowane maksyvmalne dopuszczalne cisnienie robocze). Wynik: brak przecieku.
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Odporno$¢ na dzialanie ciSnienia

Odpornos$é grzejnika na dziatanie cisnienia zbadano wg PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i
konwektory. Czesé 1: Wymagania i warunki techniczne, p. 5.6 Odpornos¢ na dziatanie
cisnienia (EN 442-1:2014).

Odporno$é na dziatanie cisnienia: cisnienie proby wynosito 676 kPa (1,3 x 1,3 x 400 kPa, jako
zadeklarowane maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze). Wynik: brak peknig.

Inne badania: nie dotyczy

Ocena i interpretacja wynikéw badan na zgodnos$¢ z deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt. 4 ,,Protokolu pobrania prébki
wyrobu budowlanego/prébki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

Nominalna moc cieplna @30

Poréwnanie wynikéw badar nominalnej mocy cieplnej ®so grzejnika aluminiowego 500/96/10
— Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Grzejnik aluminiowy STR, zestaw 10-cio
cztonowy, z wartosciq mocy zadeklarowang przez producenta przedstawia sig nastgpujgco:

- moc zbadana: 568 W,

- moc zadeklarowana: 547 W.

Moc cieplna zbadana nie powinna by¢ nizsza wigcej niz o 4% w stosunku do mocy
zadeklarowanej przez producenta (PN-EN 442-1:2015-02, p. 6.2.1 Postanowienia ogdlne).
Dla ocenianego grzejnika moc cieplna zbadana jest wigksza od mocy zadeklarowana przez
producenta.

Stwierdza sie, ze zbadana nominalna moc cieplna @sp jest zgodna z mocq zadeklarowang w
DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 20/2016 z dnia 31.10.2016.

Nominalna moc cieplna ®so

Poréwnanie wynikéw badan nominalnej mocy cieplnej @so grzejnika aluminiowego 500/96/10
— Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Grzejnik aluminiowy STR, zestaw 10-cio
czlonowy, z wartosciqg mocy zadeklarowang przez producenta przedstawia si¢ nastgpujgco:

- moc zbadana: 1089 W,

“ moc zadeklarowana: 1059 W.

Moc cieplna zbadana nie powinna by¢ nizsza wigcej niz o 4% w stosunku do mocy
zadeklarowanej przez producenta (PN-EN 442-1:2015-02, p. 6.2.1 Postanowienia ogdlne).
Dla ocenianego grzejnika moc cieplna zbadana jest wigksza od mocy zadeklarowanej przez
producenta.

Stwierdza sig, ze zbadana nominalna moc cieplna s jest zgodna z mocg zadeklarowang w
DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 20/2016 z dnia 31.10.2016.

Moc cieplna w réznych warunkach pracy (charakterystyka)

Zbadana moc cieplna w réznych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka):
@ = 7.4085 - AT"777
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Zadeklarowana przez producenta moc cieplna w réznych warunkach eksploatacyjnych
(charakterystyka): @ = 6,7290 -AT"*%!

Przyjeto, ze porownanie charakterystyki zbadanej z charakterystykqg zadeklarowang odbywa
si¢ poprzez obliczenie z kazdej z charakterystyk mocy cieplnych grzejnika w tych samych
warunkach eksploatacyjnych. Wyliczona wzgledna réznica mocy nie moze byé¢ nizsza od -4% w
stosunku do mocy obliczonej z charakterystyki zadeklarowanej.

Dla AT = 30 K:

- moc obliczona z charakterystyki zbadanej: 568 W,

- moc obliczona z charakterystyki zadeklarowanej: 547 W,
- roznica mocy: +3,8%.

Dla AT = 40 K:

- moc obliczona z charakterystyki zbadanej: 819 W,

- moc obliczona z charakterystyki zadeklarowanej: 794 W,
- roznica mocy: +3,1%.

Dla AT = 50 K:

- moc obliczona z charakterystyki zbadanej: 1089 W,

- moc obliczona z charakterystyki zadeklarowanej: 1059 W,
- réznica mocy: +2,8%.

Dla AT = 60 K:

- moc obliczona z charakterystyki zbadanej: 1374 W,

- moc obliczona z charakterystyki zadeklarowanej: 1341 W,
- roznica mocy: +2,5%.

Zadeklarowana przez producenta w DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr
20/2016 z dnia 31.10.2016 moc cieplna w réznych warunkach eksploatacyjnych
(charakterystyka) grzejnika aluminiowego 500/96/10 — Niepowtarzalny kod identyfikacyjny
typu wyrobu: Grzejnik aluminiowy STR, zestaw 10-cio cztonowy, jest zgodna z wynikami badan
laboratoryjnych.

Szczelnos¢ pod dzialaniem ci$nienia

Cisnienie proby laboratoryjnej: 1,3 x 400 kPa (zadeklarowane maksymalne dopuszczalne
cisnienie robocze) =520 kPa, brak przecieku, wynik pozytywny.

Stwierdzono zgodnoS¢ maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego 400 kPa,
zadeklarowanego w DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 20/2016 z dnia
31.10.2016 z wynikiem laboratoryjnej proby szczelnosci pod dziataniem cisnienia.

Odporno$é na dzialanie ciSnienia

Cisnienie proby laboratoryjnej: 1,3 x 1,3 x 400 kPa (zadeklarowane maksymalne dopuszczalne
cisnienie robocze) = 676 kPa, brak peknigé, wynik pozytywny.

Stwierdzono zgodnos¢ maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego 400 kPa,
zadeklarowanego w DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 20/2016 z dnia
31.10.2016 z wynikiem laboratoryjnej proby odpornosci na dzialanie cisnienia.
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Uwagi: bez uwag

Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach / Sprawezdanie-sperzgdzono-w-pestaet
] ] . .}_‘

1 8 MAJ 2[”8 Mﬁ%dgﬂi’ otv{;nika laboratorium )

* Sprawozdanie z badan sporzadzone w postaci elektronicznej opatruje si¢ bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy

podpis przeprowadzajacego badanie)

pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustaw z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (DZ. U.z 2013 r.
poz. 262, z pozn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).



