Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0.0.
41-306 Dabrowa Gémicza, ul. Laski 83
Sad Rejonowy Katowice-Wschod, KRS 0000447876
Kapitat Zaktadowy 66.000,00 PLN
NIP 6292465943 REGON 243166560 Dabrowa Gdrnicza 2018.11.26.

( migjscowosc, data)

( pleczec nagiowkowa laboratorium )

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 104/B-2018

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, Okno PVC AV 7000 o wymiarach 1465x1435 mm

ktdrego prébke poddano badaniu:

z podziatem niesymetrycznym — Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu: AV 7000

Nazwa i adres zlecajgcego Lubelski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
przeprowadzenie badan:

20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3

Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe osoby przeprowadzajacej badania: ||| GGG

A. Oznaczenie probki

1.

Miejsce pobrania probki: u sprzedawcy: Bricoman Polska Sp. z 0.0. — Sklep Bricoman

008 Lublin, 20-718 Lublin, Aleja Krasnicka 128
Data pobrania probki: 2018.11.20
Nr protokotu pobrania probki: Nr 2/ZKW1.7782.88.2018.XXVIL
Data dostarczenia praébki: 2018.11.20
Nr protokotu przyjecia probki: 193/2018

Oznaczenie producenta: DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z 0.0. 18-300

Zambrow, Stary Laskowiec 4
Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element
identyfikujacy: Brak danych

Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: nie okresla sie

Okreslenie sposobu  Opakowanie zabezpieczone folig typu stretch. Na foli znajduje sie

opakowania probki:  panderola Lubelskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z napisem
»Prébka wyrobu nr 2" ,znak sprawy: ZKW1.7782.88.2018.XXVII, data
pobrania probki:20.11.2018 r. i pieczecig urzedowa: Lubelski Wojewddzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego"

Wielko$¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano prébke: 10 szt

Wielkosc (ilo$¢, masa, objetos¢) probki: 1 sztuka
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10.

11.

12.

Przepisy, dokumenty normalizacyjne, lub inna specyfikacje techniczne, ktdre zastosowano

pobieraniu i zabezpieczaniu probki:

- Art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. 2016 poz.

1570 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym (Dz.U.

z 2015 r. poz.2332);
Data przeprowadzenia badania:

Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostato wykonane poza

siedzibg laboratorium):

2018.11.23

nie dotyczy

B. Wyniki zleconych badai oraz identyfikacja zastosowanych metod badan:

Ogledziny:

Probka w dobrym stanie oraz w ilosci
umozliwiajgcej wykonanie badan w zleconym
zakresie

Badanie fizyczno-chemiczne:

- przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4

—  wodoszczelnosc klasa 5 A

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C3

Inne badania:
Brak

Sprawozdanie z badan wiasciwosci wyrobu nr 104/B-2018

»~EN 14351-1: 2006+A1:2010

Okna i drzwi Norma Wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne Czes¢ I:0Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci”

PN-EN 1026:2016-04

»Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza.
Metoda badania”

PN-EN 1027:2016-04
»Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda
badania” - metoda natrysku A

PN-EN 12211:2016-04
»Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem. Metoda badania”
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Ocena i interpretacje wynikoéw badan na zgodnosc z deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi wyrobu budowlanego okreslonego w pkt 4 ,,Protok_olu pobrania probki
wyrobu budowlanego/probki kontrolnej wyrobu budowlanego™:

Zgodnie z informacjami znajdujgcymi sie w protokole pobrania probki, uzyskane wyniki badan fizyko —
chemicznych nalezy okresli¢ jako:

1) Przepuszczalno$¢ powietrza — wynik pozytywny. Producent zadeklarowat klase 4, uzyskano
klase 4.

2) Wodoszczelno$¢ — wynik pozytywny. Producent zadeklarowat klase 4A, uzyskano klase 5A.

3) Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - wynik pozytywny. Producent zadeklarowat klase C3,
uzyskano klase C3.

Uwagi:

1. Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach.
2. Do sprawozdania zatgczono zalgcznik nr 1.

B -

( podpis przeprowadzajgcego badanie)

( Podpis kierownika laboratorium )

e —

\'I \
/%%Q\\\ K]@ ‘
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ZAtACZNIKNR 1
DO SPRAWOZDANIA 104/B-2018

Zleceniodawca: Lubelski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin

Podstawa formalna badarn: zlecenie z dnia 21 listopada 2018.

Autoryzujacy:

Data sporzadzenia zatgcznika: 26 listopad 2018.

\

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACSI




NB 1827

LTB Zatagcznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

1. Zlecajacy

Badania zlecit: Lubelski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
NIP: 712-24-10-553

Producent prébki: DOPROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z 0.0.
Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambréw
NIP: 523-25-23-303

2. Informacje podstawowe i cel badan.

Wiascicielem danych, wynikéw badan i klasyfikacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu jest
firma/osoba wymieniona w punkcie 1., Zlecajacy”.

Firma lub osoba wymieniona w punkcie 1. ,Zlecajacy” jest uprawniona do otrzymania niniejszego
sprawozdania w wersji elektronicznej i moze udostgpniaé je innym podmiotom, oraz dysponowaé
nim wedle wtasnego uznania.

LTB zachowuje jeden egzemplarz sprawozdania w wersji fizycznej, jako archiwalny, bez prawa
wgladu oséb trzecich, z wytgczeniem uprawnionych instytuciji paristwowych.

Arkusze pomiarowe sporzadzone w czasie badan i pomiaréw przechowywane s3 razem z oryginatem
sprawozdania w archiwum LTB.

Wyniki badani odnoszg sie tylko do przedstawionego do badari egzemplarza wyrobu i warunkéw w
ktérych przeprowadzono badania. Za zawarte w sprawozdaniu wyniki i informacje odpowiada
wytgcznie LTB.

Wszelkie badania i pomiary zostaly przeprowadzone przez uprawniony personel, za pomoca
urzagdzen pomiarowych i w pomieszczeniach bedgcych wtasnoscig LTB.

Dla zachowania kompletnej informacji mozna powiela¢ w catosci poszczegblne czesci sprawozdania.
Nie nalezy powiela¢ i rozpowszechnia¢ pojedynczych stron sprawozdania.

Cel badan: okredlenie wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych objetych Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Przedmiotem badan jest okno pobrane przez Zleceniodawce przy réwnoczesnym
sporzadzeniu protokotu pobrania prébki nr 2/ZKW1.7782.88.2018.XXVII z dnia 20 listopada
2018 u sprzedawcy Bricoman Polska Sp. z 0.0. — Sklep Bricoman 008 Lublin, Aleja Krasnicka
128, 20-718 Lublin, przyjete przez Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0.0. przy
réwnoczesnym sporzgdzeniu protokotu przyjecia prébki nr: 104/B-2018.

Okno PVC wykonane w systemie AV 7000, niesymetryczne o wymiarach 1465x1435.

Podstawa formalna wykonania badan: zlecenie nr2 z dnia 21.11.2018

llo$¢ stron w sprawozdaniu: 12
Swiadkowie badania: brak

Data rozpoczecia badan: 23.11.2018
Data zakonczenia badan: 24.11.2018
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Zatgcznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

3. Przedmiot badan

Identyfikator konstrukgji:
Rodzaj konstrukcji:
Identyfikator typu:
Pobierajacy prdbke:

31 Opis konstrukcji

Szeroko$¢ x wysokosé [mm]:

Powierzchnia [m?]:
Dtugos¢ linii stykowej [m]:
llos¢ skrzydet:

Kierunek otwierania:
Sposdb otwierania:

System:

Oscieznica:

Skrzydto:

Stupek staty

Potaczenie ramy oscieznicy:
Potgczenie ramy skrzydta:
Uszczelnienie konstrukcji:

Odwodnienie oscieznicy:
Odpowietrzenie stupka :

Odwodnienie skrzydta:
Odpowietrzenie skrzydta:
Wypetnienie:

Mocowanie wypetnienia:
Materiat mocowania:
Uszczelnienie wypetnienia:

104

okno dwuskrzydtowe
034

Zlecajacy

1465 x 1435

2,10

8,14

dwuskrzydtowe

do wewnatrz

lewe skrzydto okute obwiedniowo z funkcjg rozwierang, prawe
skrzydto okute obwiedniowo z funkcjg rozwierang i uchylng
AV 7000

PVC-U, biate, klasa profila EU - B wg PN-EN 12608:2004.
PVC-U, biate, klasa profila EU - B wg PN-EN 12608:2004.
PVC-U, biate, klasa profila EU - B wg PN-EN 12608:2004.
profile uciete pod katem 45°, zgrzane

profile uciete pod katem 45°, zgrzane

uszczelka oscieznicy zewnetrzna: stojaki, belka gorna i dolna
uszczelka skrzydta wewnetrzna: stojaki, belka gorna i dolna
uszczelka stupkédw zewnetrzna

wewnetrzne: 3 otwory ®5x25mm, dystans od stojakéw 125 mm
zewnetrzne: 3 otwory ®5x26mm, przesuniecie osi: 65 mm
wewnetrzne: 4 otwory ®5

zewnetrzne:  brak

4 otwory (2x2szt.) D5x25 mm

4 otwory (2x2szt.) ®5x25 mm

szyba zespolona

listwa przyszybowa

PVC-U, biate

uszczelka wrebu szybowego profila skrzydta;

uszczelka listwy przyszybowe;j.

Okucie obwiedniowe: WINKHAUS

Pozycja docisku okucia: neutralna

Przekroj ztozenia: oscieznica/skrzydto strona 4/12
Przekrdj: skrzydto/stupek staty strona 5/12
Schemat rozmieszczenia okucia drzwi otwieranych na zewnatrz: strona 6/12
Zdjecie probki na stanowisku badawczym (fot. 1): strona 11/12
Zdjecie zabezpieczenia i opakowania prébki (fot. 2): strona 11/12
Zdjecie uszczelnienia skrzydta (fot. 3): strona 12/12
Zdjecie uszczelnienia oscieznicy i stupka, odpowietrzenia oscieznicy oraz

otworu odwadniajgcego wlotowego oscieznicy (fot. 4): strona 12/12
Zdjecie wyciecia w uszczelce zewnetrznej oscieznicy (fot. 5): strona 12/12
Zdjecie oznakowania okna (fot. 6): strona 12/12
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Zafacznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

3.2 Materiaty sktadowe probki 104.
Oznaczenie Oznaczenie
L.p. Nazwa elementu . .
wg dokumentacji na elemencie wyrobu
DOBROPLAST PN-EN 12608 S 11 B
1 | Oscieznica Brak danych RMa 041 L17501 2174 22/07/18
12:06
DOBROPLAST PN-EN 12608 S 11 B
2 | Skrzydto Brak danych RMa 04-2 L15501 2030
08/06/2018 22:55
DOBROPLAST PN-EN 12608 S 11 B
3 | Stupek staty Brak danych RMa 041 03/05/18 16:45
4 | Wzmocnienie oscieznicy | niedostepne niedostepne
Wzmocnienie skrzydta niedostepne niedostepne
Wzmocnienie stupka . .
6 shlEgn niedostepne niedostepne
. DOBROPLAST PN-EN 12608 S04-1
7 | Listwa przyszybowa Brak danych 126 5015203 30/07/18 20:00
8 | Uszczelka przyszybowa Wspdwyttaczana z profilem | nie oznaczony
9 U,sz.cz.en.(a przylgowa Wspowytfaczana z profilem | nie oznaczony
oscieznicy
Uszczelka przylgowa . y :
10 skrzydta Wspowyttaczana z profilem | nie oznaczony
11 | Okucie WINKHAUS WINKHAUS
12 | Wypetnienie 4/16/4 DOBROPLAST

4/16AST/ATPS Standart Glass
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LTB Zatgcznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

3.3 Rysunki i przekroje - pogladowe

ztozenie: oscieznica/skrzydto
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Zatacznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

ztozenie: skrzydto/stupek stat
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Zatgcznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

Rozmieszczenie okucia

10 100 X oy LA b G 19

I
W NP O

I [~

IH

[

Zawias.

Zaczep obwodowy.

Zaczep naroznika przeciwwywazeniowego.
Docisk.

Zawias dolny.

Zaczep uchytu skrzydta.

Zaczep zasuwnicy ruchomego stupka.

Zaczep uchytu skrzydta przeciwwywazeniowy.
Zaczep przeciwwywazeniowy.

. Zaczep mikrouchytu.

. Zaczep blokady btednego potozenia klamki.
. Slizg najazdowy.

. Ogranicznik rozwarcia.

[]]

e

I 2]l

1 2]l
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Zatgcznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

Opis badania
Zakres badan

Prébki 104

3.4

Badania (a. do i.) przeprowadzit:

3.5

Badania wykonano na wzorcowanym stanowisku pomiarowym:

a.

tho o 0T

przepuszczalno$¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2016-04, ci$nienie dodatnie,
przepuszczalnos¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2016-04, ci$nienie ujemne,

wodoszczelnosé wedtug PN-EN 1027:2016-04, metoda A,

odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem wedtug PN-EN 12211:2016-04, ci$nienie dodatnie,
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wedtug PN-EN 12211:2016-04, ci$nienie ujemne,
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wedtug PN-EN 12211:2016-04, powtarzalna prdba
cisSnieniowa,

przepuszczalno$¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2016-04, ci$nienie dodatnie, po badaniu
odpornosci na obcigzenie wiatrem,

przepuszczalno$¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2016-04, cisnienie ujemne, po badaniu
odpornosci na obcigzenie wiatrem,

odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem wedtug PN-EN 12211:2016-04, badanie bezpieczeristwa.

Personel
Urzadzenia pomiarowe

K105/W003

Sposéb mocowania prébki na stanowisku pomiarowym podano na ponizszym schemacie:

Schemat mocowania prébki na stanowisku badawczym

Odlegios¢ miedzy dociskaml maksymalnle 700 mm

£ o 7 v /
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Zatgcznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

4, Wyniki badan
4.1 Klimat pomieszczenia badawczego

Temperatura powietrza [C°]: 19
Cisnienie atmosferyczne [kPa]: 99

Wilgotnos¢ wzgledna [%]: 38
4.2 Wyniki dla wtasciwosci
Przepuszczalnos$¢ powietrza PN-EN 1026:2016-04
Wiasciwosé
wielkos¢ Przepuszczalno$é w warunkach normalnych Przepuszczalnos¢ przeliczona
miara
Przy Przy Na1m? Na 1 m linii
Cisnienie cisnieniu cisnieniu . Na1m? Na 1 m linii powierzchni stykowej
X . , Srednia ; . . e N
prébne prébnym prébnym powierzchni stykowej przy ci$nieniu przy cisnieniu
dodatnim ujemnym 100 Pa Qoo 100 Pa Qioo
[Pa] [m*/h] [m?/h] [m*/h] [m*/(h-m?)] [m*/(h-m)] [m*/(h-m?)] [m*/(h-m)]
50 1,85 1,79 1,82 0,87 0,22 1,38 0,35
100 2,92 2,79 2,86 1,36 0,35 1,36 0,35
150 3,74 3,55 3,65 1,74 0,45 1,32 0,34
200 4,39 4,12 4,26 2,03 0,52 1,28 0,33
250 5,01 4,64 4,83 2,30 0,59 1,25 0,32
300 5,65 5,19 5,42 2,58 0,67 1,24 0,32
450 7,15 6,48 6,82 3,25 0,84 1,19 0,31
600 9,33 7,52 8,43 4,01 1,04 1,22 0,31

Przepusaczalnodé powietrza
w stosunky do powierzchni caikowitej probki

[m*/h-m? powlerzchni catkowitej]

Prigpuszczalngié powietrza
v stosunku da lini stykowej

Klas‘ad |

100 150

200 250 300 450 600

Cidnienie [Pa]

05

0,25
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Zatacznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

Wodoszczelnos¢é PN-EN 1027:2016-04

Metoda badania: 1A Powierzchnia [m?]: 2,10 Cisnienie probne [Pa]: nie dotyczy
llos¢ dysz: 4 Srednia ilo$¢ wody/dysza [I]: 2 Impuls ci$nienia [+10%]: M
Temperatura wody [C°]: 17 Urzadzenia wentylacyjne:  brak
Kondycjonowanie M
Szkic miejsc przenikania wody
Otwarcie i zamkniecie skrzydet
Cisnienie Czas Wynik, czas
prébne P natryskiwania przenikniecia
[Pa] [min] [min]
0 15 brak przeniku
50 5 brak przeniku
100 5 brak przeniku e —
150 5 brak przeniku
200 5 brak przeniku
250 5
300 5
450 5
600 5
750 5
900 5
1050 5
1200 5
1350 5
1500 5
1650 5 Uszczelka przylgowa zewnetrzna wycieta w gérnych przymykach
s . skrzydet na dtugosci 100 mm (2x50mm).
1950 5
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LTB Zatgcznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem PN-EN 12211:2016-04

Ugiecie czotowe wzgledne stupka
Wrtasciwosé, wielkosé, iteni eo—
. iSnienie iSnienie
miara Stupek .\ Y
"+ n-
Cisnienie prébne A,B,C 1/537 1/471
P1 1200 Pa D,E,F - -
Cisnienie prébne
P Powtarzalna prdéba cisnieniowa Brak uszkodzen
P2 600 Pa
Ci$nienie prébne
3 Badanie bezpieczenstwa Brak uszkodzen
P3 1800 Pa
Przemieszczenie czotowe A B C D E F
dodatnie 0,56 3,11 0,82 - = -
ujemne 0,49 3,47 0,93 - = %
Maksymalna Maksymalna Przyrost przepuszczalnosci
przepuszczalnosé Iy
Przyrost przepuszczalnosci rzed przepuszczalnosc
i i P o obciazeniu . dopuszczony w
powietrza po powtarzalnej obcigzeniem P q zmierzony Klasie 4
prébie cisnieniowej
1,22 1,20 -0,02 0,6
m>/h-m? m’/h-m? m>/h-m? m®/h-m?

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — cisnienie prébne dla klasy 3 wynosi 1200 Pa.
Ugiecie ramy dla klasy C wynosi <1/300

1299 B

\4

899 566

A

v
A
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Zatacznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

4.3

Tabelaryczne zestawienie wynikéw badan

Norma

Obiekt badany badawcza

Witasciwosé
Wynik badania

Ocena wtasciwosci
uzytkowych symbol
norm/wynik oceny

Deklarowane
wtasciwosci uzytkowe
na etykiecie okna

PN-EN
1026:2016-04

Prébka nr 104

Przepuszczalnosé
powietrza przy
réznicy cisnien 100
Pa:

1,36 m*/h m?

lub
0,35 m*/hm

PN-EN 12207:2016-04
oraz pkt. 4.14. Normy
PN-EN 14351-
1:2006+A1:2010

Klasa 4

(Max. cisnienie prébne 600
Pa)
Referencyjna
przepuszczalnos$é
powietrza przy 100 Pa:

3 m*/h m?ub 0,75 m*/h m

PN-EN 12207:2016-04
oraz pkt. 4.14. Normy
PN-EN 14351-
1:2006+A1:2010

Klasa 4

(Max. cisnienie prébne 600
Pa)
Referencyjna
przepuszczalnos$c
powietrza przy 100 Pa:

3 m*/h mlub 0,75 m*/h

PN-EN
1027:2016-04

B=1465, H=1435

Wodoszczelnosé
Szczelne do réznicy
cisnient
200 Pa

PN-EN 12208:2001
oraz pkt. 4.5. Normy
PN-EN 14351-
1:2006+A1:2010

Nieostoniete

Klasa5 A

PN-EN 12208:2001
oraz pkt. 4.5. Normy
PN-EN 14351-
1:2006+A1:2010

Nieostoniete

Klasa4 A

PN-EN
12211:2016-04

Odpornosé na
obcigzenie wiatrem
Cisnienie prébne
P1 1200 Pa
Ugiecie stupka
ciSnienie ,+” 1/537
cisnienie ,-"” 1/471

PN-EN 12210:2016-05
oraz pkt. 4.2. Normy
PN-EN 14351-
1:2006+A1:2010

Klasa C3

PN-EN 12210:2016-05
oraz pkt. 4.2. Normy
PN-EN 14351-
1:2006+A1:2010

Klasa C3

Deklarowanie parametréw dla innych

obiektéw nalezy prowadzic zgodnie z

zasadami podanymi w normie PN-EN
14351-1: 2006+A1:2010

Wyniki badari odnoszg sie jedynie do badanej probki i warunkéw badania

| Prébki na stanowisku badawczym

Opakowanie i zabezpieczenie prébki

Fot.1
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LTB

NB 1827

Zatgcznik nr 1 do sprawozdania 104/B-2018

Uszczelnienie skrzydta

Uszczelnienie oscieznicy i stupka, odpowietrzenie
stupka, otwor odwadniajgcy wlotowy oscieznicy

Fot.3

Woyciecie w uszczelce zewnetrznej oscieznicy

et 5 $0%
P

il
1

Fot.4

Oznakowanie okna

R

skoficzeniu montah, prosze zdja

pr

folig ochronna,

(pPL Po zakonczeniu montaiu, prosze 2913¢

Koniec sprawozdania.

Podpis. Data sporzqdzenia sprawozdania.
I

Fot.5

Froduce

Sprawdzajgcy:
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