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B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

OgIędziny:
próbka dostarczona w opakowaniu handlowym, w stanie nienaruszonym
oraz ilości i wielkości umożliwiającej przeprowadzenie badań w zleconym

zakresie

Bada n ia fizy czno-chem iczne: zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie
wg PN-EN, 1015-17:2002; PN-EN llts-t7 l A1:2005

ocena uzyskany wynik badanej cechy jest zgodny z wartością deklarowaną

Uwagi:

1. Ocena i interpretacja wyniku z badań nie jest objęta akredytacjąidotyczy tylko badanej próbki.

2. Sprawozdanie z badań sporządzono w trzech egzemplarzach.

Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2oo5 oznacza spełnienie wymagań dotyczących
kompetencji technicznych i systemu zarządzania, dla zapewnienia Wiarygodnych technicznie wyników badań,

W9
Dektarowane właściwości użytkowe

Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr ZM-O6I16.01

właściwość Wg deklaracji
właściwości użytkowych

Zharmonizowana specyf ikacja
techniczna

zawartość chlorków 0,07 o/o Cl PN-EN 998-2:2OL2
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iInne badania:

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi
wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 ,,Protokołu
budow!ane go / próbki kontrol nej wyrobu budowlanego":

właściwościami użytkowymi
pobranaa próbki wyrobu
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