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Sprawozdanie z badan nr SB/323/18

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego prébke poddano badaniu: zaprawa murarska wytwarzana

w zaktadzie wg projektu ogdlnego przeznaczenia (G) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu
wyrobu: Zaprawa murarska PSB

Nazwa i adres zlecajgcego przeprowadzenie badani: Lubelski Wojewddzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3

Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajgcego badania:

[lerzy Batacha=specjalista inzynieryjno= technicany, llona Miczek = laborant chemik ]

A. Oznaczenie proébki

1. Miejsce pobrania probki: Dystrybutor: SOBIANEK Sp. z 0.0., ul. Polna 70, 21-200 Parczew

2. Data pobrania prébki: 05.06.2018 r.; nr protokotu pobrania prébki: nr 4/ZKW1.7782.27.2018.XXIV
3. Data dostarczenia prébki: 07.06.2018 r.; nr protokotu przyjecia probki: 684/z/18

4. Oznaczenie producenta: “KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA” Sp. z 0.0., ul. Szarych Szeregow 23,
60-462 Poznan

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujgcy: data produkcji 12.01.2018 r.
6. Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: 12 miesiecy od daty produkcji

7. Okreslenie sposobu opakowania prébki: Worek papierowy 25 kg ofoliowany i opatrzony znakami
urzedowymi w formie naklejek informujgcych o zabezpieczeniu prébki przez WINB w Lublinie (znak
sprawy ZKW1.7782.27.2018.XXIV , data zabezpieczenia 05.06.2018) i piecze¢ urzedowa: Lubelski
Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

8. Wielkos$¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano prébke: 48 opakowan po 25 kg - data
produkcji 12.01.2018 r.

9. Wielkos¢ (ilos¢, masa, objetosé) probki: 1 opakowanie = 25 kg

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano

przy pobieraniu i zabezpieczaniu prébki: art. 25 ust. 1i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016 r. poz. 1570, z pdzn. zm), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
lub udostepnionych na rynku krajowym (Dz.U. 2015 r. poz. 2332)
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11. Data przeprowadzenia badania: 10.07.2018 —14.08.2018 r.
12. Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostato wykonane poza siedzibg laboratorium): -
B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan

Ogledziny: prébka dostarczona w stanie oraz ilosci umozliwiajgcej przeprowadzenie badan
w zleconym zakresie

Badania fizyczno-chemiczne:

UMOWAI/ZLECENIE NR 392/18 NR SPRAWY SB.510-85/18

Identyfikator probki 684/2/18, 830/18

Dostarczong probke suchej zaprawy (25 kg) usredniono poprzez doktadne jej wymieszanie.

Z u$rednionej prébki pobrano:

- okoto 19 kg zaprawy, ktére stanowity probke badawcza i umieszczono jg w szczelnych pojemnikach,
- okolo 6 kg, ktére przeznaczono na prébke archiwalng i umieszczono jg w szczelnym pojemniku.
Przez caly okres badan probki przechowywano w suchym pomieszczeniu w temperaturze 20+20C.

Sposob przygotowania i
warunki przechowywania
prébki w Laboratorium ICiMB
Oddziat SiMB w Krakowie

Swiezq zaprawe uzyskano w wyniku wymieszania suchej zaprawy z woda w iloéci 4,0 | / 25 kg zgodnie
z zaleceniami Producenta.
llo$¢ wody zarobowej podana przez Producenta na opakowaniu: ok. 3,9 1/ 25 kg.

Sposdb przygotowania
probki Swiezej zaprawy

Stosunek woda/zaprawa 0,16, tj. 360 ml wody na 2250 g suchej zaprawy
Zgodne z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 1015-3:2000; PN-EN 1015-3:2000/A1:2005;
Warunki badania PN-EN 1015-3:2000/A2:2007, PN-EN 1015-11:2001; PN-EN 1015-11:2001/A1:2007, PN-EN 1015-17:2002,
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005, PN-EN 1015-18:2003
WYNIKI BADAN
Wartosé
Lp Wiasciwosci Wyniki oznaczen Srednia + Badanie wedfug
niepewnosc’
1 2 3 4 5
PN-EN 1015-3:2000 Metody badari zapraw do
muréw — Czes$¢ 3: OkreSlenie konsystencji
1 Konsystencja Swiezej 240 41 238 240 24044 Swiezej zaprawy (;a pomocg §toli{(a rozptywu),
zaprawy"), mm wraz z wprowadzajaca do niej zmiany
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 oraz
PN-EN 1015-3:2000/A2:2007
PN-EN 1015-11:2001 Metody badar zapraw do
- muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymafo$ci na
2 z‘élys"gn’?ea*ﬁﬁcm“maz 510 | 550 | 525 | 535 | 520 | 540 53:02 | zginanie i Sciskanie stwardniale; zaprawy, wraz z
' wprowadzajacg do niej zmiany PN-EN 1015-
11:2001/A1:2007
PN-EN 1015-18:2003 Metody badari zapraw do
Absorpcja wody, murow — Czes¢ 18: Okreslenie wspdlczynnika
B kg/(m2 » min05) 030 | 030 | 030 | 035 | 030 | 030 U;00;05 absorpcji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-17:2002 Metody badar zapraw do
o o 2) muréw -- Czg$¢ 17: Okre$lenie zawarto$ci
4 DZ/awarlosc Shlarkow, 0,00410,002 | chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie w Swiezych
° zaprawach, wraz z wprowadzajacg do niej
zmiany PN-EN 1015-17:2002/A1:2005

1) Wykonanie badania przedstawionego w tabeli Lp. 1 jest konieczne z uwagi na wymagania normy PN-EN 1015-11:2001;
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 i PN-EN 1015-18:2003

2) Badanie wykonane w Zakfadzie Badan Kontrolnych

Wyniki badan odnoszg sig wytacznie do badanych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie moze by¢ powielane
inaczej jak tylko w cato$ci.

TPodane wartosci niepewnosci s niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynniku k=2 i nie uwzgledniajg etapu pobierania
probek.

Inne badania: brak
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Ocena i interpretacja wynikow badan na zgodnosc z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi
wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt 4 , Protokotu pobrania probki wyrobu budowlanego/prébki
kentrolnejwyrobu-budewlanege” nr 4/ZKW1.7782.27.2018.XXIV

1. Kryterium pozytywnej oceny dla zapraw murarskich wg PN-EN 998-2:2012:
e Wytrzymatos$¢ na sciskanie: wynik > warto$¢ deklarowana,
e Absorpcja wody: wynik < wartos$¢ deklarowana,
e Zawartos¢ chlorkow: wynik < wartos¢ deklarowana

2. Dla badanej zaprawy murarskiej PSB Producent deklaruje nastepujace wtasciwosci uzytkowe
wyrobu (DWU nr 314828/1):

e  Wytrzymatos¢ na Sciskanie: M5 (=5 N/mm?),
e Absorpcja wody: < 0,8 kg/(m? - min%?),
e Zawarto$c chlorkow: <0,1 % Cl

3. Na podstawie przeprowadzonych badan (przy ilosci wody 4 1/ 25 kg suchej zaprawy) uzyskano
nastepujgce wyniki (wartos¢ $rednia):
e  Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 5,3 N/mm? - wynik zgodny z wartoscig deklarowang,
e Absorpcja wody: 0,30 kg/(m? - min®®) - wynik zgodny z wartoscig deklarowang,
e Zawartos$¢ chlorkéw: 0,004 % - wynik zgodny z wartoscig deklarowang

Uwagi:

Powyzsza ocena i interpretacja dotycza pobranej prébki. Ocena i interpretacja zamieszczona w niniejszym
sprawozdaniu nie jest objeta akredytacja.

Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach.

A Kluummka

aor 1\» i Kruszyw
Qs,a alacha

L.p.1,2,3 ..

(podpis przeprowadzajgcego badanie

(imie, nazwisko i podgpis kierownika laboratorium)

Z-ca Kierofnika

Zaktadu Baga 70ntrolnych
mygr Pelagia haska Jézefczak

(podpis przeprowadzajgcego badanie) (imie, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)
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